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t. p. nº 1 preparaciÓn de probetas metalogrÁficas y OBSERVACIÓN de microestructuras de los aceros al carbono.
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t. p. nº 1 preparación de probetas metalográficas y OBSERVACIÓN de microestructuras de los aceros al carbono.

1. ¿Qué precauciones se deben tener al extraer la porción del material a observar de una pieza mayor?

2. ¿Cuándo y para qué es aconsejable la inclusión del trozo de metal a estudiar?

3. ¿Qué parámetros (presión, temperatura y tiempo) son necesarios para la obtención de una adecuada inclusión en bakelita?

4. ¿Qué materiales conoce para realizar inclusiones metalográficas?

5. ¿En qué consiste el desbaste de una probeta metalográfica?

6. ¿Qué granulometría tienen los papeles abrasivos utilizados en la práctica y en qué orden fueron empleados?

7. ¿Por qué se debe girar un cierto ángulo la probeta al pasar de un papel abrasivo a otro más fino?

8. ¿Cuándo se da por concluído el desbaste con un determinado papel abrasivo para pasar al siguiente?

9. ¿En qué consiste el pulido mecánico de la probeta metalográfica?¿Qué abrasivo utiliza?¿Cómo debe realizarse?

10. ¿Qué son las llamadas colas de cometa?¿Cómo se producen?¿Cómo se evitan?

11. ¿Cuándo se da por concluído el pulido mecánico?

12. ¿Qué es el nital?¿De qué modo el ataque con este reactivo pone en evidencia los constituyentes de la microestructura?

13. En el microscopio óptico utilizado en la práctica (ya sea de platina directa o invertida)¿Cómo es la marcha de los rayos para poder formar la imagen?

14. Describa los distintos equipos utilizados en la práctica.

15. Definición de acero.

16. Nombre y defina cada uno de los microconstituyentes del acero.

17. ¿Qué aspecto tiene la perlita vista bajo el microscopio óptico a altos aumentos?

18. ¿Qué es una transformación eutectoide?

19. Aplicando la regla de la palanca, indique qué porcentaje de zonas ferríticas y perlíticas espera encontrar en un acero SAE 1045 y SAE 1060 ambos recocidos. 

20. ¿Qué es un borde de grano y por qué se pone de manifiesto con el ataque?

21. ¿De qué depende la resistencia a la tracción de un acero al carbono recocido?

22. Dibuje el diagrama Fe-C e indique los distintos campos y las fases presentes en ellos.

23. Indique en el diagrama Fe – C la curva de solubilidad del carbono en hierro alfa (), su punto de máxima solubilidad, la curva de solubilidad del carbono en hierro gamma (), y el punto de máxima solubilidad.

24. ¿Qué microconstituyentes esperaría encontrar en un acero hipereutectoide?

25. Si observa al microscopio un acero SAE 1040 recocido y un SAE 4140 recocido ¿Notaria la diferencia?¿Por qué?

26. ¿Cómo se distingue mediante la observación microscópica un acero laminado en frío de uno laminado en caliente?

27. ¿Qué importancia tiene el tratamiento térmico en la identificación de las microestructuras?

28. ¿En qué consiste el tratamiento térmico de globulización?¿Cuál es su objetivo?

29. En los aceros al carbono, la austenita.  ¿Es estable a temperatura ambiente?

30. Dibuje en forma esquemática el aspecto de un acero SAE 1090 recocido y de un acero SAE 1090 globulizado visto al microscopio óptico.

31. Dibuje como si estuviera viendo al microscopio el aspecto que tendría un acero hipereutectoide, un acero eutectoide y un acero hipoeutectoide a las temperaturas indicadas con puntos en el siguiente diagrama Fe – C. 
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32. ¿Cuáles son las transformaciones alotrópicas del hierro desde una temperatura ambiente hasta la temperatura de fusión?

33. ¿Qué datos son necesarios conocer para sacar conclusiones de una observación microscópica de un acero?

34. El diagrama de Fe – C para los aceros es un diagrama de equilibrio metaestable ¿Qué significa esto?

35. ¿Cuál es el contenido de carbono de la perlita y de la cementita?

36. ¿Qué diferencias hay entre un tratamiento térmico de recocido, un normalizado y un revenido?
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